SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.12.01.02

ZBROJENIE BETONU STAL A KLASY All; AllIN



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru zbrojenia betonu staklasy All lub wyzszej elementow betonowych w zwku
z budows Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaiddukt nad lina
kolejowa Ttuszcz — Ostraka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot zwzanych ze
zbrojeniem betonu staklasy All lub wyzszej elementéw obiektéw mostowych obejmuij

a) transport, skladowanie oraz przygotowanie, weigi przycecie i faczenie
pretow,

b) monta zbrojenia elementéw betonowych obiektu mostowemgstali klasy Alll
lub wyzszej (A-1lIN),

c) monta kotew talerzowych (wklejenie) do mocowania kapdi&owych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pgty stalowe wiotkie — pity stalowe o przekroju kotowym gtadkie ldebrowane
o srednicy do 40 mm.

1.4.2. Partia wyrobu — wrka drutow tego samego gatunku o jednakowrejdnicy
nominalnej pochodca z jednego wytopu.

1.4.3. Pozostale olkilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagaaogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgbdlne

2. Materiaty

2.1. Prety do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal okagta klasy A-Il i klas wyszych osrednicy
8+32 mm.

2.1.1. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe]
Prety okragte, zebrowane ze stali klasy AllIN o napuijacych parametrach:

— $rednica pgta w mm 8 + 32,
— granica plastyczrigi Re (min) w MPa 500,
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- wytrzymata¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 550,

- wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 490,
- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 375.
- wydtuzenie (min) A5 w % 10,

— zginanie do kta 600

brak gknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy Alll wg PN-89/H-84023/06hastpujacych

parametrach:
— $rednica pgta w mm 6-32,
— granica plastyczrigi Re (min) w MPa 410,
- wytrzymata¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 590,
- wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 410,
- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 340.
- wydtuzenie (min) A5 w % 16,

— zginanie do kta 9C

brak gknieé i rys w zhczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy All wg PN-89/H-84023/06 astpujacych

parametrach:
— $rednica pgta w mm 6-32,
— granica plastyczrigi Re (min) w MPa 355,
- wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 490,
- wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 355,
- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 295.
- wydtuzenie (min) A5 w % 20,

— zginanie do kta 180

brak gkniec¢ i rys w zhczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-l wg PN-H-84023/01 o ¢aghcych

parametrach:
— $rednica pgta w mm 5,5+32,
— granica plastyczrigi Re (min) w MPa 240,
- wytrzymata¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 240,
- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 200.
- wydtuzenie (min)A5 w % 24,

— zginanie do kta 1800

brak gknie¢ i rys w zhczu.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyc¢bygodne z wymaganiami PN-91/S-10042,

PN-89/H-84023/06, [PN-H-84018],

PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na

budowe powinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polskimi normami. W przypadku
stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiagfaobat Techniczia [lub europejsk
aproba¢ techniczm], potwierdzajca mazliwos¢ zastosowania prow do zbrojenia betonu
w obiektach mostowych oraz deklakazgodndci.

Do zbrojenia betonu nitiwe jest zastosowanie zamiennie gatunkéw staly@n niz
okreslono w Dokumentacji Projektowej) zgodnych z odpaimieni normami PN-EN — po
zaakceptowaniu przez Projektanta i uzgodnieniyriiera.

Odbidr stali na podstawigwiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wgN-

EN 10204:2006.
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Nowe gatunki stali magby¢ stosowane pod warunkiem uzyskania Aprobaty Tecnejc
wydanej przez upowaiona jednostk naukowo-badawez (np. IBDiM), na podstawie
wynikoéw bada wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Wytworca stali winien dakczyé Swiadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego)
wg PN-EN 10204:2006w ktérym ma by podane:

- hazwa wytworcy,

- 0oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,

— znak Kkontroli jakéci stwierdzagcy zgodn&‘ wyrobu z potwierdzonymi
wymaganiami

- hazwa zamawiafego

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawgtpw obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu naly pod&:

- nazw wyrobu,

- $rednica nominalna,

- dlugasé pretow,

- znak stali,

- znak obrdébki cieplnej,

- numer normy wg ktorej zostaty wyprodukowane

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dladkg wiazki pretow lub krgu
pretéw (po dwie dla kadej wiazki) musz znajdowé si¢ nastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obroébki cieplnej (w przypadku dostawytpiv obrabianych cieplnie).

Kazda wizka i krag pretow powinny mi€ oznakowanie trwatczerwon farba olejm.

Nie ma koniecznii badania stali zbrojeniowe] spetieg] wymagania PN-91/S-10042
(z potwierdzeniem certyfikatem zgodic) Iub posiadajcej Aprobat techniczm
(z potwierdzeniem deklaracrgodndci).

W przypadku konieczrioi potwierdzenia wisciwosci stali naley wykona& nazadanie
Inzyniera nasipujace badania:

- sprawdzenie granicy plastycztowg PN-EN 10002-1:2004,
- wytrzymatai¢ na rozciganie wg PN-EN 10002-1:2004,
- udarng¢ — w przypadku przewidywanego spawania w niskichperaturach,

Do badania nalgy pobra& minimum 5 prébek z kKalej partii zgodnie z PN-EN 10002-
1:2004. Jak& pretow nalery ocenid pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadz

wynik pozytywny.
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Dostarczon na budow stal, ktora:

- nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodéwd z Polsk Norma Ilub Aprobai
techniczna,

- ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wtasnxi,

- peka przy wykonywaniu hakéw,

nalezy odrzucé.
2.2. Drut montazowy

Do montau prtow zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wiazatkowego agrednicy nie mniejszej nil,0 mm.
Przysrednicach wgkszych nk 12 mm stosow@drut wiazatkowy osrednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowa elektrody odpowiednie do gatunku staliaczonych petow
zbrojeniowych,

2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowdtetonu lub zaprawy
I Z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musby¢ mocowane do gtow.

Nie dopuszcza sistosowanie przektadek dystansowych z drewna, chkdlyprtow
stalowych.

2.5. Kotwy talerzowe
2.6. Zaprawa epoksydowa lub klej

Nalezy zastosowafirmowe srodki gotowe po zmieszaniu do wbudowania.
3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania zbrojenia powinien ndiedo dyspozycji
nastpujacy sprzt:

- gictarki,

- prostowarki,

- nozyce do cicia prtow

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

Zastosowany spez wymaga akceptacji fiyniera.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je utazyc
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obakebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Podczas transportu przestrzegaaga
PN-88/H-01105.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywé sic w sposéb zabezpieczay ja od
odksztalcé i zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczazed
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korozja w okresie przed wbudowaniem. Najedazy¢, by stal taka byla magazynowana
W miejscu nie nateonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Zabezpieczeniem przed nadmigrrkorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, mee by powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzdhiajpcy wszystkie warunki, w jakich cola
wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiatlawymaganiom
PN-91/S-10042.

Prety zbrojenia, przed ich ukeniem w deskowaniu, nalg oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkbw rdzy, kurzu iblota. Stal pokeytrdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nglsprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoepiw.
Stal tylko zabtocom mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea¢ strumieniem
cieptej wody. Stal nat@mnag na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodh
stodka. Prty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, @lilub farta olejra, nalery
oczysci¢ benzyn az do catkowitego usugncia zanieczyszcze Prty, wwywane do produkcji
zbrojenia, powinny by proste.

Dopuszczalna wielkdé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczh mm,
w przypadku wikszych odchylek stal zbrojeniawnalery prostowa& za pomog kluczy,
miotkOw, prostowarek i wyggarek.

Ciecie prtéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdwetiyr
ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza @iprzy pomocy mechanicznych
nozy, Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pertéw naley wykonywa zgodnie z Dokumentagj Projektows i norng
PN-91/S-10042. Na zimno na budowie zna wykonyw& odgkcia prtow o srednicy
d<12 mm.

Prety o srednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Dla pretow ze stali ulepszanej cieplnie (np. podczas waleania) nalezy opracowat
technologi giecia pretow o wigkszych srednicach. Niedopuszczalne jest podgrzewanie
pretow z takiej stali.
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Wydhtuzenia petéw [cm] powstate podczas ich odginania o daaty k

Srednica peta Kat odgkcia
w mm 45 o 135 18¢F
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 15
12 0,5 1,0 1,0 15
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4.5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Minimalnesrednice trzpieni ztywane przy wykonywaniu hakéw zbrojemig PN-91/S-10042

Srednica pegta Stal gltadka Stalzebrowana
zaginanego [mm] migkka Rax 400 400 < Ry 500 Rax> 500
Rax = 240 [MPa] [MPa] [MPa]
[MPa]

d< 10 d,=3d d,=3d do= 4d d,= 4d
10 < d< 20 d, = 4d d, = 4d d, =5d d, = 5d
20 < d< 28 d, = 5d d, = 6d d,=7d do = 8d
d>28 - d, = 8d - d, = 10d

Wewretrzna érednica odgicia petdw zbrojenia gtéwnego, poza odgiem w obebie
haka powinna by nie mniejsza i 10d dla stali All, dla stali gatunkow vgzych nie
mniejsza ni 15d. W miejscach zagi i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu
ulegap jednoczénie wszystkie mty zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednic
zagkcia rowrg co najmniej 20d.

Nalezy zwrock uwag przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewstrzng strore.
Niedopuszczalneagam gkniccia powstate podczas wyginania.

Pretow nie naley zgin& w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna ohil&g od
krzywizny pkta do miejsca gdzie miana na nim potgy¢ spoire wynosi 10 d.

taczenie petdw naley wykonywa& zgodnie z PN-91/S-10042. Skepyvania petdow
nalezy wiazat migkkim drutem lub spawiaw ilosci min 30% skrzyowan.

5.2.2. Monta zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt naley wykonywa bezpdrednio na deskowaniu (blasze stalowej)
lub na prefabrykacie wg naznaczonego rozstavetidwr Monta zbrojenia fundamentow
(przyczoétkdéw) wykona na podbetonie. Dla zachowania vdiavej grubdci otulenia petow
betonem naley stosowa podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betohwaprawy
cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnietiiny, a szczegolnie podktadek
Z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci $cian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za pompgpodkiadek
plastykowych pieicieniowych. Na dnie form powinny bystosowane podkiadki dystansowe
typu zatwierdzonego przezzyniera.

Typ podktadek dystansowych powinierclmatwierdzony przez kyniera.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile maliwe, prefabrykowane na zewtnz.

W szkieletach tych wzly na przegiciach petéw powinny by polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub vezanie na podwajny krzywyzarzonym drutem vagzatkowym osrednicy
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nie mniejszej i 1,0 mm (przysrednicy petdw powyzej 12 mm osrednicy nie mniejszej ni
1,5 mm).

Krzyzujace st prety w szkielecie zbrojeniowym nalg polaczy¢ w kazdym punkcie
krzyzowania s¢. W przypadku zbrojenia piyt, wszystkie kepyvania naley pofaczy¢
jedynie w dwoch zewgtrznych rzdach zbrojenia, a pozostate efyr nalery taczye
mijankowo, w co drugim punkcie krzgwania.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawaln Uklad zbrojenia konstrukcji musi
umazliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczengdw wzgkdem siebie i wzgidem
deskowania nie m@ ulec zmianie.

Stal wbudowywana w zbrojenie powinna speinigymagania punktu 2 i punktu 5.2.1.
niniejszej specyfikacji. Stan powierzchni wkfadekalswych ma by zadawalajcy
bezpdrednio przed wbudowaniem.

W konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys nalotem nie tuszezej sk rdzy. nie maéna
wbudowywa& stali zattuszczonej smaramirodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej lub oblodzonej oraz stali, ktéra bytstayiona na dziatanie wody morskie;.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ¢éw 0 innej srednicy ni przewidziane
w Dokumentacji Projektowej jak i zastosowanie immegtunku stali. Zmiany te wymagaj
pisemnej zgody lyniera.

Rozstaw zbrojenia §rednice powinny b§ zgodne z PN-91/S-10042 i zapewm miar
mozliwosci wprowadzenie wza pompy z mieszanakbetonowt do spodu konstrukciji.

Minimalna grubdé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtéw i powierzchni przekroju
elementuzelbetowego (zwkszone o 0,5 cm) powinna wynésio najmniej:

0,070 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentow igavdnasywnych,
0,055m - dla strzemion fundamentow i podpor magphn

0,050 m - dla zbrojenia gtéwnego lekkich podpoali,p

0,040 m - dla strzemion lekkich podpor i pali,

0,030 m - dla zbrojenia gtéwnegavdgarow,

0,025m - dla strzemionzdiigarow gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezpe@dnio na podku (deskowaniu) i podnoszenie na
odpowiednia wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonarsakielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

5.2.2.1. laczenie pgtdw za pomog spawania.
W mostach drogowych dopuszcza sastpujace rodzaje spawanych poken pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektryecany
- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektryecany

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blapldtkolist,

- czotowe wzmocnione jednostrangapoira z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustrogspoiry z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione jednostramspoira z ptaskownikiem,

Nie nalery spawa pretéw zbrojeniowych w temperaturzezezej nz —5°C.
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Do zgrzewania i spawania ggow mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze [wj
odpowiednie uprawnienia.

Stal w zalendsci od klasy, nalgy spawé& przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg
PN-89/H-84023/06 albo aprobaty technicznej.

Miejsca spawania powinny byotazone poza odcinkami krzywizn ¢iow.

taczenie pgtdw — wymiary spoin oraz 8oos¢ polczer nalery przyjmowa& zgodnie
z PN-91/S-10042.

Po uzyskaniu akceptacji Projektanta izyniera dopuszcza izastosowanie stali
0 wyzszej wytrzymatéci np. klasy Alll lub A-IlIN. Nie zaleca sitaczenia pgtdw z ww. stali
przez spawanie, gdybez zastosowania specjalnej technologii spawahjeza takie s
kruche.

5.2.2.2. laczenie pgtdw na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sitaczenie na zaktad bez spawaniaa@einie drutem) pojedynczych ghdw
prostych, pgtow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutowostaci gtlic. Metoda ta
moze by szczegolnie stosowana w przypadku zastosowarliakktay AllIN lub Alll. Nie
zaleca si taczenia petow z ww. stali przez spawanie, gdypez zastosowania specjalnej
technologii spawania gtza takie mog by¢ kruche. Diugéci zaktadéw w paiczeniach
zbrojenia nalgy oblicza& w zaleznosci od ilosci taczonych petéw w przekroju oraz ich
wymaganej dtuggei kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8..

Dopuszczalny procent gow faczonych na zaklad w jednym przekroju nie zedoyt
wigkszy ni:

— dla prtow zebrowanych 50%,
— dla prtow gtadkich 25%.

W jednym przekroju mma fczy na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepraaopgo. Odlegt w swietle prtdéw taczonych w jednym przekroju
nie powinna by mniejsza nt 2d i niz 20mm.

5.2.2.3. Kotwienie gtow.

Rodzaje i dlugéci kotwienia petow w betonie w zalosci od rodzaju stali i klasy
betonu nalgy obliczat wg normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne dtugdci kotwienia petéw prostych bez hakéw przyjmuje:si

dla prtow gtadkichsciskanych — 30 d

dla prtow zebrowanychiciskanych — 25 d
dla petow gtadkich rozeiganych — 50 d

dla prtow zebrowanych rozgganych — 40 d

Minimalne dtugdci kotwienia petow klasy A-I przed hakami i odgtiami przyjmuje si:

— dla prtow sciskanych — 20 d
— dla prtow rozchganych ze stali kl. Al-30d

gdzie d <$rednica pgta

Minimalne diugdci kotwienia petow klasy A-ll przed hakami i odetiami przyjmuje
Sie:

— dla prtow sciskanych — 20 d
— dla prtow rozchganych — 25 d
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5.3. Kotwy talerzowe

W celu zwegkszenia stabilingci kap chodnikowych naky w deskowaniu piyty osadzi
dolne czsci kotew talerzowych, Gorne ¢xi kotew wkeci¢ przed montzem zbrojenia kap.
Mozliwe jest zastosowanie kotew wklejanych po uprzedwierceniu otworow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania

Kontrola jakdci materiatbw polega na sprawdzeniu j&omaterialtdw na zgodsoé
z Dokumentagj Projektowa oraz podanymi ponej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budokazdorazowo zgodnie z PN-82/H-93215
nalezy sprawdzé

— dostarczone dokumenty dopuszazaj] wyroby budowlane do obrotu
(certyfikaty lub deklaracje zgod#a),

— wyniki bada oraz atesty dostarczone przez Producenta,

— zgodnd¢ zamOwienia materiatu z przywieszkami i atestaili st

— stan powierzchni ptow

- wymiary przekroju poprzecznego i diugopretow

Kontrola zbrojenia, przed przygieniem do betonowania, musi dylokonana przez
Inzyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do DziennBadowy. Inzynier winien stwierdzi
zgodnd¢ utozonego zbrojenia z Dokumentadjrojektows i odpowiednimi normami.

Przedmiotem sprawdzenia powinnyby

- $rednice i ilg¢ pretow,

- rozstaw petow,

— rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

- dlugas¢ pretow,

— dlugas¢ zakotwier pretow,

— potozenie miejsc zakiczer lub odgec¢ oraz zakotwié pretow,
- wielkos¢ otulin zewrtrznych,

— gatunek stali,

— powigzanie (podczenia) zbrojenia ndzy sol,

— pewndci utrzymania poteenia petéw w trakcie betonowania.

Sprawdzenie gruBci otuliny mae by dokonywane przez hyniera roéwnie po
betonowaniu przyzyciu przyradéw magnetycznych.
Dopuszczalne tolerancje:

— roznice w rozstawie mdzy petami gidwnymi w belkach nie powinny
przekracza+ 0,5 cm,

- rbznice w rozstawie medzy prtami gtdwnymi w plytach nie powinny
przekracza+ 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdibelek nie powinien rni¢ sic wigecej niz £ 2,0 cm,

— odchylenie od przewidzianego nachylenia wdgm poziomu nie powinno
przekracza 3%,
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— odstp od czota elementu lub konstrukcji nie facsk rézni¢ od projektowanego
0 wigcej niz + 1,0 cm.

— dlugdsci preta midzy odgeciami nie powinna si rézni¢c od projektowanej
0 wigcej niz £ 1,0 cm.

— roznica w wymiarach oczek prefabrykowanej siatki nieogj niz + 0,5 cm,

— otuliny zewrtrzne powinny b§ utrzymane w granicach wymaga
projektowych z tolerangjdodatni 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie
powinna przekracza20% wszystkich skrzpwan (25% na jednym gcie),

- odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrog gtdwnego nie powinno
przekraczé 3%,

- miejscowe wykrzywienie gta nie mae przekracza+0,5 cm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza Wykonawe
robot, niezalenie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. Obmiar robo6t

Jednostik obmiaru robét jest 1 kg wykonanego zbrojenia betetah A-Il lub wyzszej
klasy zgodnie z Dokumentacj Projektows. Przyjmuje si taczm dlugas¢ pretow
poszczegodlnychrednic pomneona odpowiednio przez ich etar jednostkowy kg/m. Nie
dolicza s¢ stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek mongmwych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow osrednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektowa, ST oraz
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
z punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport i sktadowanie materiatéw,

- 0oczyszczenie | wyprostowaniegpiw,

- wygiecie, przyckcie i faczenie petow (na styk lub na zaktad),

- 0sadzenie kotew talerzowych do mocowania kap waleskiu lub wklejenie,

- monta zbrojenia przy pomocy drutu gwdatkowego i spawania wraz z jego
stabilizacy oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zgvemych betonu,

- monta kotew talerzowych,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia wstacgch whlasnéc
Wykonawcy oraz usugcie ich poza pas drogowy,

- wykonanie niezkdnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikaciji.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmnozelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze .cGewanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze cBewanie.

PN-88/H-01105 Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. kBaanie, przechowywanie
i transport.

PN-89/H-84023/01 Stal ok§ldbnego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okflenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-84/H-93000 Stal gglowa niskostopowa. Walcéwka ighy wykonane na gaco.
PN-75/H-93200/00  Walcowka i gty stalowe walcowane na gao. Wymiary.
PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale. Proba rozggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN 10020:2003  Definicja i klasyfikacja gatunkétali

PN-EN 10021:1997  Ogolne techniczne warunki dostairisvyrobow stalowych.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych. €& 1:
Ogodlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych. €& 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnycestopowych

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania staks€z: Znaki stali
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Sysidgrowy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajabaa zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 10204:2006 = Wyroby metalowe. Rodzaje dokumeiontroli
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. ¢&y gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998tal do zbrojenia betonu. & zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
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PN-EN ISO 7438:2002 Metale Proba zginania.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia icgpnia betonu - Metody bafla Czs¢ 1: Prty,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2.2004 Stal do zbrojenia i¢gpnia betonu - Metody bafla Czs$¢ 2:
Zgrzewane siatki do zbrojenia

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione
[PN-H-84018] Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymaiai. Gatunki.

PN-75/H-93200/06  Walcéwka i ¢y stalowe walcowane na gao. Walcowka i pity do
wyrobusrub i nakretek na gogco. Wymiary.

10.3. Pozostate przepisy

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) M-12.01.00al Stbrojeniowa — BZDBDIM -
Warszawa 2007
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